VortrCm:ous

LUIS VILLALBA

Indicaciones:

Restauracion de la altura del cuerpo vertebral causado por una fractura o
aplastamiento vertebral.

Esterilizacion:

Todoslosproductosdescritosacontinuacionvienenenenvaseestérilyhan
sido esterilizados por el método de 6xido de etileno.
Descripcion y referencias:

Inflador de baldn BI-20A-10 (6 unidades)
Composicion:
ABS+PC/PC/POM /PU




Vortrem:ooos

LUIS VILLALBA

Balones Cifoplastia8G (6 unidades)
DISTANCIA MARCADORES VOLUMEN )
: LONGITUD : TAMARN
BALON SRS MAX -
KB0210 10mm 315m m 4cc 8G
KB0115 15mm 315mm 4cc 8G
KB0120 20mm 315mm 6cc 8G

Kit acceso 8G KT-00-01 (3 unidades)

* Punzoén acceso (2 unidades)

* Punzoén expansor (1 unidad)

* Expansor (2 unidades)

* Rellenadorde hueso ‘bonefiller’ (6 unidades)
* Broca de hueso (1 unidad)

* Aguja Guia (2 unidades)

Composicion:

* Parte metéalica: 06Cr19Ni10 / 32Cr13Mo (norma GB/T 1220)
* Parte plastica: polimero grado médico

U Rellenadorde hueso

Broca de hueso

Aguja guia




Vortrem:ooos

LUIS VILLALBA

Balones CifoplastiallG (6 unidades)
DISTANCIA MARCADORES VOLUMEN -
REF BALON LONGITUD MAX TAMANO
KB0210S1 10mm 280m m 3cc 111G
KB0115S81 15mm 280m m 4cc 111G
KB0120S1 20mm 280m m 6¢cc 11G

Kit acceso 11G KT-00-05 (3 unidades)

* Punzdn acceso (2 unidades)

* Rellenadorde hueso ‘bonefiller’ (6 unidades)
* Broca de hueso (1 unidad)

Composicion:

* Parte metalica: 06Cr19Ni10 / 32Cr13Mo (norma GB/T 1220)
* Parte plastica: polimero grado médico

Punzdén acceso

Rellenadorde hueso

Broca de hueso




